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Le récepteur solaire: un composant 
ŎǊƛǘƛǉǳŜ ŘΩǳƴŜ ŎŜƴǘǊŀƭŜ ǎƻƭŀƛǊŜ 

ÅSiège de la conversion du rayonnement 
solaire concentré en chaleur sensible à 
haute température 

ÅComposant qui supporte les températures 
les plus élevées dans une centrale solaire 

ÅComposant soumis à des régimes 
transitoires violents, liés aux variations 
ŘΩŜƴǎƻƭŜƛƭƭŜƳŜƴǘ 



hōƧŜŎǘƛŦǎ ŘŜ ƭŀ ŎƻƴŎŜǇǘƛƻƴ ŘΩǳƴ 
récepteur solaire 

ÅRendement de conversion élevé 

ÅFiabilité élevée 

ÅDurée de vie longue 

ÅRésistance aux hautes températures 

ÅTenue à la fatigue thermique 

ÅCoût modéré 

ÅEssais de qualification nécessaires 



Les problématiques 

ÅScientifiques: 
ïcomportement et propriétés des matériaux HT 
ïétude des écoulements fluides turbulents 
ïintensification des transferts thermiques 

ÅTechnologiques: 
ïsélection des matériaux 
ïmise en forme des matériaux 
ïassemblage des matériaux 

ÅEconomiques: 
ïmaîtrise des coûts de fabrication 
ïmaîtrise des coûts de maintenance 



ÅAbsorption surfacique / absorption volumique 

[Ŝǎ ǘŜŎƘƴƻƭƻƎƛŜǎ ŘΩŀōǎƻǊōŜǳǊ 



Paramètres déterminants 

ÅQuel fluide de transfert ? 
huile thermique, sels fondus 
eau/vapeur 
air, He, H2, CO2  
suspension de particules 

ÅQuelle température de travail ? 
250°C    -    >1000°C 

ÅQuelle pression de travail ? 
1 bar   -   140 bar 

ÅQuelle puissance ? 
50 kWth   -    200 MWth 



Fluides de transfert 

l r Cp m Pr h 

W/m.K Kg/m3 kJ/kg.K Kg/m.s W/m2.K 

Huile 
thermique 

0,1 870 2,6 3.10-4 7,4 2000 

Sel fondu 
Hitec 

0,3 1750 1,6 1,5.10-3 

 
7,3 5000  

8000 

Eau liq. 
100 bar 

0,62 800 4,8 1.10-4 0,86 6000  
7000 

Vapeur 
saturée 

0,018 55 1,8 2.10-5 

 
2300  
2900 

Vapeur 
sèche 

170 
230 

Air atm 0,05 1 1,1 2.10-5 
5.10-5 

0,72 10 
500 

Air 
pressurisé 

- 3 
12 

- - - 200  
800 

Hitec: 53% KNO3 7%NaNO3 40% NaNO2  



Objectif: augmenter le rapport 

ÅSélection des matériaux 

ÅRevêtements, couches sélectives 

Å/ŀǎ ŘŜǎ ŎŀǾƛǘŞǎΥ ǇǊƛǾƛƭŞƎƛŜǊ ƭΩŞƳƛǎǎƛƻƴ 
thermique vers les parois de la cavité 

ïLƴŘƛŎŀǘǊƛŎŜ ŘΩŞƳƛǎǎƛƻƴ ŀǾŜŎ ƭƻōŜǎ ƭŀǘŞǊŀǳȄ 

ïMicro-géométrie de surface (texturation) 

Objectif: uniformiser la distribution de flux 
solaire incident 

ÅGéométrie optimale 

Absorbeur surfacique 

e

a



Revêtements sélectifs 
asol e asol/e 

Nickel noir (2 couches sur Ni et acier) 0,94 0,07 13,4 

Al2O3/Mo/Al 2O3/Mo/Al 2O3Mo/Al2O3 0,91 0,085 10,7 

Chrome noir 0,95 0,09 10,5 

CuO sur Al 0,93 0,11 8,5 

CuO sur Ni 0,81 0,17 4,8 

Nickel noir 0,8 ς 0,9 0,16 ς 0,18 4,4 - 5,6  
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7,3 

Peinture Pyromark® 0,95 0,95 1 
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Problème de tenue à haute température / sous air 

lié à la nature du revêtement et au procédé de dépôt 



Objectif: transférer le flux de chaleur généré à la 
surface (absorption) vers le fluide en écoulement 

Intensification des transferts 

Contraintes: 

ÅPertes de charge limitées 
ïCoût énergétique de pompage/compression 
ïPerte de rendement de la centrale 

ÅDistribution fluide optimale 
ïUne maldistribution entraîne des points chauds 
ïComplexité et coût de fabrication des distributeurs 

 



Matériaux 

ÅCompatibilité avec le fluide 

Å¢ŜƳǇŞǊŀǘǳǊŜ ŘΩǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ 

ÅPropriétés thermiques 
ïConductivité thermique élevée 
ïChaleur massique élevée 

ÅPropriétés mécaniques 
ïElasticité 
ïTenue à la fatigue 

ÅCoût 

ÅDisponibilité 

 



Matériaux 

Cuivre Inox Inconel SiC (*) 

Densité g/cm3 8,92 8,02 8,25 2,7 ς 3,1 

Conductivité 
thermique 

W/m.K 393 16 
35 

19 
27 

13 
130 

Chaleur spécifique kJ/kg.K 0,385 0,453 0,435 1,13 

aƻŘǳƭŜ ŘΩ¸ƻǳƴƎ GPa 100 220 206 280 
420 

Coeff. de Poisson 0,34 0,30 0,38 0,16 

Coeff. dilatation 10-6/ °C 16,5 15 17 4,3 
5,2 

Température maxi 
ŘΩǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ 

°C 500 
850 

700 
900 

1350 
1600 

Mise en forme 
Assemblage 

++ 
+ 

++ 
++ 

+ 
+ 

- 
-- 

Prix x5 
x30 

x1 x10 
x50 

x100 
x500 

(*) Pour le SiC: tr¯s forte influence du mode dô®laboration et de la temp®rature 



Un problème multi-échelle 

Å/ƻŜŦŦƛŎƛŜƴǘ ƭƻŎŀƭ ŘΩŞŎƘŀƴƎŜ ŦƭǳƛŘŜ-paroi 
ïPropriétés du fluide: m, l, r, Cp 

ïwŞƎƛƳŜ ŘΩŞŎƻǳƭŜƳŜƴǘ fluide 
 

 

ÅAbsorbeur:   
ï/ƻƳōƛƴŀƛǎƻƴ ŘΩŞŎƘŀƴƎŜǳǊǎ ƭƻŎŀǳȄ 
pour constituer une surface « active » 
ïDistributeur & collecteur 

 

ÅRécepteur:  
!ǎǎƻŎƛŀǘƛƻƴ ŘΩŀōǎƻǊōŜǳǊόǎύ ǎǳǊŦŀŎƛǉǳŜόǎύ 
aǾŜŎ ŞǾŜƴǘǳŜƭƭŜƳŜƴǘ ǳƴŜ ƻǇǘƛǉǳŜ ŘΩŜƴǘǊŞŜ 
(cavité ou concentrateur secondaire) 
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Centrales PS10 & PS20 

Abengoa Solar 

10 + 20 MWél 

Exemples de performances de centrales 
avec récepteurs tubulaires à eau/vapeur 

Centrale eSolar 

46 MWél 

Centrale Ivanpah 

BrightSource 

440 MWél 



Récepteurs tubulaires 
Récepteurs à paroi externe 

Å Adaptés à la configuration de champ 

circulaire (récepteur cylindrique) 

Å Construction aisée 

Å Pertes thermiques mal combattues 

Solar Two 

Récepteur à sels fondus  

80 MWth, 560°C 

H ~ 8 m & D ~ 4,5 m 

E-Solar 

Récepteur  à 

vapeur 

surchauffée 

55 bar, 420ÁC 

Gemasolar 

Récepteur à sels fondus  

120 MWth, 560°C 



Récepteurs à cavité 

Å Adaptés à la configuration de champ 

semi-circulaire 

Å Faibles pertes thermiques 

Récepteur à sels fondus, Thémis, 8 MWth , 450°C 

Tubes acier inox revêtus Pyromark                  

4 m x 4 m x 3 m 
Récepteur à génération directe de vapeur  

PS10 (260 m², 50 MWth) & PS20 (90 MWth) 

250°C, 40 bar 

Récepteurs tubulaires 



THEMIS/THEK (1982) 

Gilotherm 

50 kW ï 320°C 

Parabole-Stirling EURODISH 

(2008) 

He / H2 

40 kW  -  650°C  -  140 bar 

Récepteurs tubulaires 

Récepteurs de faible 

puissance 

Å Adaptés aux concentrateurs 

paraboliques 



SOLGATE (2003) 

Air 10 bar 

300 kW ï 500°C 

SOLHYCO (2006) 

Air 10 bar 

300 kW ï 900°C 

Récepteurs tubulaires 
Récepteurs prototypes 

à air pressurisé 

Å Application aux centrales à turbine 

à gaz hybride 



Proto en SiC à ailettes 

Air Research (1975) 

Air 3 bar - 1170°C 

Concept MIT 

Lincoln 

(1975) 

à jets dôair ¨ 

4 bar - 

980°C 

Récepteurs pionniers 
Récepteurs prototypes 

à air pressurisé 

Å Application aux centrales à turbine 

à gaz hybride 

 

SIROCCO (1982) à 

jets dôair ¨ 10 bar 

500 kW ï 840°C 



Récepteurs à plaques 

 

Plate stacking prior to diffusion bondingPlate stacking prior to diffusion bonding

Section through diffusion bonded coreSection through diffusion bonded core

Plate stacking prior to diffusion bondingPlate stacking prior to diffusion bonding

Section through diffusion bonded coreSection through diffusion bonded core

Récepteur en Inconel à mini-canaux 

CEA/LITEN - CNRS/PROMES - Heatric 

Air 8 bar 

30 kW ï 700°C 

Récepteurs prototypes 

à air pressurisé 

Å Dérivés des échangeurs de chaleur 

compacts 



Nouveaux concepts de 
récepteurs surfaciques 

Récepteurs à air 

pressurisé 
Récepteur en SiC  

ETH/PSI (2010) 

Air 5 bar 

1 kW ï 1060°C 

Récepteur en SiC  

CNRS/PROMES   -  Boostec   -   Total 

Air 8 bar 

30 kW ï 1000°C 

Actuators: générateurs de vortex 

Riblets: canalisent les vortex 

et augmentent la surface 

dô®change 


