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PROBLEMATIQUE GENERALE A LA PYROMETRIE  OPTIQUE

Emission Réflexion Transmission
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Caractéristiques de 
l'installation

Caractéristique 
Solaire

Caractéristique  du 
Matériaux

Gp = 1 /{π[sin2(θM) - sin2(θο)]} 

Caractéristique 
géométrique du 
concentrateur

Cp = 14 000Cp = 1

EXPRESSION DE LA REFLEXION PARASITE
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Conditions 'Corps noir'

ρ = 0 ρ = 0 ρ = 0 ρ = 0 

Occultation chromatique

τa(λ) = 0   ou   τf (λ) = 0

Occultation temporaire
Ls(t) = 0

PRINCIPALES TECHNIQUES   ‘Blind Solar’ Pyrométrie
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η(λ) = τη(λ) = τη(λ) = τη(λ) = τa(λ) (λ) (λ) (λ) R2222(λ)(λ)(λ)(λ)

FACTEUR DE PERFORMANCE SOLAIRE D’UNE "CSP"

Pour la pyrométrie optique 
η(λ)             η(λ)             η(λ)             η(λ)             0
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BANDES SPECTRALES EXPLOREES

Filtre # 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
λλλλ (µ (µ (µ (µm))))    1.38 1.4 1.4 1.6 1.86 2.7 3.9 4.3 5.2 9.0 

∆∆∆∆λλλλ ( ( ( (nm) 10 45 10 20 40 60 150 50 200 2000 
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RESULTATS THEORIQUES ET EXPERIMENTAUX

Expérimentaux

 
Filtre # 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
λλλλ (µ (µ (µ (µm))))    1.38 1.4 1.4 1.6 1.86 2.7 3.9 4.3 5.2 9.0 
Ta (°C) 1182 1560 1205 2586 800 15 425 15 15 236 

ηηηηe(∆∆∆∆λ)λ)λ)λ)    % 2.0 8.6 2.3 78.0 1.1 0.0 2.5 0.0 0.0 5.1 
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Résultats 

Théoriques

Théoriques
Filtre # 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
λλλλ (µ (µ (µ (µm))))    1.38 1.4 1.4 1.6 1.86 2.7 3.9 4.3 5.2 9.0 

∆∆∆∆λλλλ ( ( ( (nm) 10 45 10 20 40 60 150 50 200 2000 
ττττr(∆(∆(∆(∆λλλλ) ( %)) ( %)) ( %)) ( %) 2 8 5 96 2 0 89 0 22 67 
 τr= Filtre + Atmosphère
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UTILISATION D’UN FILTRE
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∆λ ∆λ ∆λ ∆λ = 8-12 µm.
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APPLICATION AU PALIERS DE CONGELATION H.T.
A DUREE CONTROLEE
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λλλλ=1.6 µm.
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∆λ∆λ∆λ∆λ=8-12 µm.
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PERSPECTIVES

Programme Européen I3 "SFERA"

Problématique de la mesure de température des récep teurs solaires

Définition d'un axe de recherche

SOLAR BLIND PYROREFLECTOMETRIE : 2.7 et 5 µm. 

D. Hernandez, G. Olalde, C. Gueymard
Analysis and experimental results of Solar-Blind temperature measurements in solar Furnaces
Journal of Solar Energy Engineering Fev. 2004, Vol. 1 26
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